3¢ BGH

BGH Edelstahl Siegen GmbH

BGH Edelstanl Siegen GmbH - industriestraiie 9 - 57076 Sisgen Ansprechpartner  Contact

Telefon Phane
ASA Alloys Inc. £_Mall E-Mail
Zeugnisadresse ‘Datum Date 28.06.2018

20 Chalfenger Crescent
T8H 2R1 Sherwood Park, Alberta
Kanada Bescheinigung zur Materialidentitéat

Certificate Of Material Identity

JZ[®]  Bescheinigungs-Nr
teey certificate number

FAQ700048247 00/ V0

T "
i N . T Prufbescheinigung  t testcertificate no.
Bestell-Nr. arder no. Auftragsnummer \ purchase order no. (Anage) J\ (attscnmen)
P044427 ABQ7511898 | 2 354525
Werkstoff material The delivery
Die Lief entspricht ;
" B e e e e e ogw v‘erz{rﬁjt:grm?\ 4 carresponds to the
UNS 530400 - Type 304 Lieferbedingungen }gg{[sz?\;erms of
Erzeugnis product
- — e e
Stab rund, geschmiedet, geschalt Round bars, forged, peeled
Anforderungen requirements
ASTM A 479 /A479M 2016a
Fvlsihme\ze“ J ‘jiiiﬁ___h o Anzahi L quantity o Gewichl (hg) wight (k@) Abmessung ] ‘inirw&jr1 ]
721875 1 940 160,00 RD {5847 mm)
Wir bestatigen, dass die gelieferten Teile aus der oben We herewith confirm that the delivered parts were part of the
genannten Nummer der Prifbescheinigung entnommen wurden. certification stated above.
Ausgewiesen durch J DIN EN 10204-01/05 3.1 Cetified by DIN EN 10204-01/05 3.1
Stempelung stamping Wert / value
FZ{BGH) ‘ Company Logo j;:{
Warkstoff-Nr. Material No [ 1.4301
Szhmelzen-Nr Heat No 1721875
Preben-Nr TestNo
Abnanmestempe! . Release Stamp
us Ultrasonic Test
h‘_rv__/\___‘ S — ————— - —

Betriebsbeauttragter

BGH
Homm Q18

Ole Bescheimgung wurde maschine)l erstelit und ist atich chne Unterschnft gitig The certificate was created by a data system and is valid without signature

] authorzed representative
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3% BGH

BGH Edelstahl Siegen GmbH

Edeistanl Stegen GmbH_industriestrae 9 57076 Siegen

Zeugnis-Nr, 354525

Certificate na.
Nao. de certifical

Bescheinigung Ober Werksioftprifung nacn DIN EN 10204
Certificate of matarial tasts ccarding to DIN EN 10204 3 4
Gertiicat des essais des matériaux selon DIN EN 10204

Die Lieterung entspricht den vereinbarien Ligferbedingungen.
Delivary in accardance with the agreed torms of detivery.
ta livraisor correspond aux conditians de tivraisan canvenues.,

Zeichen des Lieferwerkes  Stgmpel das Werkssachverstandigan
Trade mark Inspector's stamp
Signe du fournisseur Faincon de linspecteur

Customer orders no. BGH works no.

Cde. no. du cii

ent BGH réfsronce

Kunden-Besleli-Nr. 01209300100 BGH-Auftrags-Nr. 012093-001-01 )\»’( ( BGH\

7 \Qz27/

Erzeugnistorm

Product

Stab, rund, geschmiedet, geschalt
Round bars Jforged,peeled

Werks\oﬂ i Oud]

Anmroerungsn

Requirements

by~

ltem |

o
i3
@

without object on \

ity 1 4301 X6CrNi18-10

BGH 1.4301 Rev. 2

1.4301 X5 CrNi 18-10  ,DIN EN 10222-5 02/00

14307 X2 CrNi 18-9  .DINEN 10222-5 02/00

1.4301 X5CMNi18-10 ,DIN EN 10250-4 02.2000 + Ber. 1 12.2008
1.4307 X2CrNi18-9 | DIN EN 10250-4 02.2000 + Ber. 1 12.2008
1.4301 X5CNi18-10 ,DIN EN 10088 -3 12/14

1.4307 X2CrNi18-9 DIN EN 10088 -3 12/14

304 ANSI/NACE MR 0175/1SO15156-1 2015

UNS S30400 ,ANSI/NACE MR 0175/18015156-3 2015

UNS S30400/830403 - F304/304L ,ASTM A 182 /A 182M 2016 chemical and mechanical properties only
UNS S30400/530403 - Type 304/304L ,ASTM A 276 /A276M 2016a
UNS 830400/S30403 - Type 304/304L ,ASTM A 479 /A473M 2016a
1.4301 X 5 CrNi 18-10 ,DIN EN 10272 10/16

1.4307 X 5 CrNi 18-9 DlN EN 10272 10/16

N Bemch\lgunq g urd M MaBracH;;rulunq T brschmelzuna/Nachbeh ;nd!ung T "WT>" TLMeéh_s[\]ﬂ_qs;ruang (speaca;il;ﬂ;ghj
inspection angd dimensional conirol Meftingpracess/secondary refining H Identification tast (spectral-analysis)
Inspection et contrdle de dimension Mode ¢ élaborationfiraitement uitérieur | examination d' identification{analyse spectrale)
ohne Beanstandung ; £~ ACD/LF ohne Beanstandung

witnout objection

Anzah! ‘ Abrmessung Gewichl I schmelenr,

Quanmy

160 mm rd. x /OQO + 7628 mm

Dimensidan i We\gh( { Heat-No.
I k

2362 KQ 721875

C s j, Mn P 3 Cr Ni N
Heal S S SR — I ]
721875 0,019 %3 87 ) OZ5 0,00LD 18,20 8,25 “760
Wirmebehandlungszustand — |3sy ngugegfuht
Gonditior: of heat treat solution annealed
Traitment thesmique 1048°C Wasser/water
}.‘:’E&e—sr_w);a&e T—eWpH, 57 ;T;prf, (T 7¥"?"‘\/ 71?171.1\‘ }—"zﬂ‘-'v@;bsch)agarbeT Probenform ]Hérte T
{ [ \ | impact value Shape of fest piece jHardness
Test—No. lLoc e [N/ mme 'N/mm N/ mm? i% [ % J Charpy-V JHB  HAC
5011 /Req. v | L ’Rr 5=205 ]> 230 [»>=500 l>=—45 >=50 [>=100 RT <=215 <=22
| ‘ <=680 l
Soil/Req.* [L [T )> 205 | =515 ‘>f45 1>=50 ) L
055% 1+ T RT T T2es ]M 1600 g 182|374 387 370 RT 160 <22
¢ RT  lpac \3 9 595 59 82 1388 388 376 RT
i i
RT 262 0 590 60 |se E
— L —_—— [ . S _— —_— e e ——————— e —
TAniagen R Pt o Abnahmebeauftragter T
Encl. \ tlace end date Inspector represeniative
Annexe ‘ Lieu et date inspecieur de réception
R o jl4deenis o Herling
Das Zeugnis wurde maschme[ erstellt und ist auch ohne Unterschrift giiltig. This certilicate was generated Ly data system and # is valid without signature as well.

Ce centifical a etg établi sur systéme informatique et est valable sans signature aussi.
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BGH Edelstahl Siegen GmbH

BGH Edelstahl Siegen GmbH Industriestrale 9 57076 Siegen Zougnis-Nr. 354525
Certificate no.
No, de certiticat

Bescheinigung Joer Werkstoifpritung nach DIN EN 10204
Certificate of material 1ests according to DIN EN 10204
Certificat des essals des matériaux salan DIN EN 10204

Die Lieferung enispricht den vereinbarten Licterbedingungen
Delivery in accardance with the agreed terms of delivery.
L& livraison correspond aux conditians de livraisen convenues.

Zeichen des Lieterwerkes  Stempe| des Werkssachverstandigen
Trade rmark Inspector's stamp
Signe du taurnisseur Paincon de lnspacteur

Kunder-Besleil-Nr, SH-Aufiagy-Nr, -
Costomer orger no, 01209300100 mahE N (012093-001-01 >\,< /BGH
\Q27 )/

7\ el

Cde. na. du client BGH référence

+ Erprobung nach / Examination acc. DIN EN IS0 6892-1 / 148-1
* Erprobung nach / Examination acc. ASTM A 370

Korngrohe nacn ASTM L 112 @ 5
Grain size acc. ASTM & 112:

IK-Test nach DIN

EN 1-2, Verf. A und ASTM A 262 Verf. E wurde durchgefihrt:
IC Test DIN EN IS0 36 :
thou

5
51-2, practice A and ASTM A 262 practice E was done

t objection

Kontrolle auf Radiocaktivitat ohne Befund, der Messwert liegt unter der
Nachweisgrenze von 0,1 Bg/g.

Radioactivity inspection without objection, the measured value is below
the detect:on limit of (0.1 Bg/g.

US-Pridfung / UT examination:

- DIN BN 28-4 - 13/99, Tab. 2 Typ la (:00%) - Tab. 4, OK/cuality class 3
- ASTM A 745 / ASME SA--745, QL 2

ohne Beanstandung / without objection

i Xrixlvégién" ) - T Drw{riélegm‘dem T o i Abnahme’b’eauﬂ(agler
£nei, Place and date inspactor representative
Annexe 1 Lieu et date i Inspecteur de réception
| 14122018 Herling
e e P
s . } ! ; This certificale was generaled by data system and it is valid without signature as weil.
Das Zeugnis wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrif gultlg. Ce contificat a é1é élabli sur systeme intormatique et est valable sans signature aussi.
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